附件
	序号
	国家标准编号
	国  家  标  准  名  称
	代替标准号
	实施日期

	1
	GB/T 226-2015
	钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
	GB/T 226-1991
	2016-06-01

	2
	GB/T 228.2-2015
	金属材料  拉伸试验  第2部分：高温试验方法
	GB/T 4338-2006
	2016-06-01

	3
	GB/T 714-2015
	桥梁用结构钢
	GB/T 714-2008
	2016-06-01

	4
	GB/T 1419-2015
	海绵铂
	GB/T 1419-2004
	2016-04-01

	5
	GB/T 1420-2015
	海绵钯
	GB/T 1420-2004
	2016-04-01

	6
	GB/T 2543.1-2015
	纺织品  纱线捻度的测定  第1部分：直接计数法
	GB/T 2543.1-2001
	2016-04-01

	7
	GB/T 2679.2-2015
	薄页材料  透湿度的测定  重量（透湿杯）法
	GB/T 2679.2-1995
	2016-04-01

	8
	GB/T 2883-2015
	工程机械轮辋规格系列
	GB/T 2883-2002
	2016-08-01

	9
	GB/T 2900.91-2015
	电工术语  量和单位
	　
	2016-04-01

	10
	GB/T 2900.92-2015
	电工术语  数学  函数
	　
	2016-04-01

	11
	GB/T 2900.93-2015
	电工术语  电物理学
	　
	2016-04-01

	12
	GB/T 2900.94-2015
	电工术语  互感器
	部分代替：
GB/T 2900.15-1997
	2016-04-01

	13
	GB/T 2900.95-2015
	电工术语  变压器、调压器和电抗器
	部分代替：
GB/T 2900.15-1997
	2016-04-01

	14
	GB/T 2900.96-2015
	电工术语  计算机网络技术
	　
	2016-04-01

	15
	GB/T 2983-2015
	摩托车轮胎系列
	GB/T 2983-2008
	2016-08-01

	16
	GB/T 3091-2015
	低压流体输送用焊接钢管
	GB/T 3091-2008
	2016-06-01

	17
	GB/T 3273-2015
	汽车大梁用热轧钢板和钢带
	GB/T 3273-2005
	2016-06-01

	18
	GB/T 3280-2015
	不锈钢冷轧钢板和钢带
	GB/T 3280-2007
	2016-06-01

	19
	GB/T 3487-2015
	乘用车轮辋规格系列
	GB/T 3487-2005
	2016-08-01

	20
	GB/T 3503-2015
	氧化钇
	GB/T 3503-2006
	2016-04-01

	21
	GB/T 3504-2015
	氧化铕
	GB/T 3504-2006
	2016-04-01

	22
	GB/T 3524-2015
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
	GB/T 3524-2005
	2016-06-01

	23
	GB/T 3851-2015
	硬质合金  横向断裂强度测定方法
	GB/T 3851-1983
	2016-04-01

	24
	GB/T 3903.30-2015
	鞋类  外底、内底、衬里和内垫试验方法  水溶物含量
	GB/T 3903.30-2008
	2016-04-01

	25
	GB/T 4010-2015
	铁合金化学分析用试样的采取和制备
	GB/T 4010-1994
	2016-06-01

	26
	GB/T 4085-2015
	半硬质聚氯乙烯块状地板
	GB/T 4085-2005
	2016-08-01

	27
	GB/T 4132-2015
	绝热材料及相关术语
	GB/T 4132-1996
	2016-08-01

	28
	GB/T 4134-2015
	金锭
	GB/T 4134-2003
	2016-04-01

	29
	GB/T 4137-2015
	稀土硅铁合金
	GB/T 4137-2004
	2016-04-01

	30
	GB/T 4138-2015
	稀土镁硅铁合金
	GB/T 4138-2004
	2016-04-01

	31
	GB/T 4148-2015
	混合氯化稀土
	GB/T 4148-2003
	2016-04-01

	32
	GB/T 4154-2015
	氧化镧
	GB/T 4154-2006
	2016-04-01

	33
	GB/T 4210-2015
	电工术语  电子设备用机电元件
	GB/T 4210-2001
	2016-04-01

	34
	GB/T 4237-2015
	不锈钢热轧钢板和钢带
	GB/T 4237-2007
	2016-06-01

	35
	GB/T 4238-2015
	耐热钢钢板和钢带
	GB/T 4238-2007
	2016-06-01

	36
	GB/T 4334.6-2015
	不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法
	GB/T 4334.6-2000
	2016-06-01

	37
	GB/T 4337-2015
	金属材料  疲劳试验  旋转弯曲方法
	GB/T 4337-2008
	2016-06-01

	38
	GB/T 4372.3-2015
	直接法氧化锌化学分析方法  第3部分：氧化铜量的测定  火焰原子吸收光谱法
	GB/T 4372.3-2001
	2016-04-01

	39
	GB/T 4372.4-2015
	直接法氧化锌化学分析方法  第4部分：氧化镉量的测定  火焰原子吸收光谱法
	GB/T 4372.4-2001
	2016-04-01

	40
	GB/T 5121.29-2015
	铜及铜合金化学分析方法  第29部分：三氧化二铝含量的测定
	　
	2016-04-01

	41
	GB/T 5159-2015
	金属粉末（不包括硬质合金用粉） 与成型和烧结有联系的尺寸变化的测定方法
	GB/T 5159-1985
	2016-04-01

	42
	GB/T 5239-2015
	氧化镨
	GB/T 5239-2006
	2016-04-01

	43
	GB/T 5240-2015
	氧化钕
	GB/T 5240-2006
	2016-04-01

	44
	GB/T 5682-2015
	硼铁
	GB/T 5682-1995
	2016-06-01

	45
	GB/T 5711-2015
	纺织品  色牢度试验  耐四氯乙烯干洗色牢度
	GB/T 5711-1997
	2016-04-01

	46
	GB/T 5921-2015
	[bookmark: _GoBack]汽车和挂车  气压制动系  部件上接口的识别标记
	GB/T 5921-1986
	2016-01-01

	47
	GB/T 6206-2015
	黑白显象管空白详细规范
	GB/T 6206-1986
	2016-05-01

	48
	GB/T 6257-2015
	发射管空白详细规范
	GB/T 6257-1986,
GB/T 9431-1988,
GB/T 9587-1988
	2016-05-01

	49
	GB/T 6451-2015
	油浸式电力变压器技术参数和要求
	GB/T 6451-2008
	2016-04-01

	50
	GB/T 6478-2015
	冷镦和冷挤压用钢
	GB/T 6478-2001
	2016-06-01

	51
	GB/T 6480-2015
	凿岩用硬质合金钎头
	GB/T 6480-2002
	2016-06-01

	52
	GB/T 6508-2015
	涤纶长丝染色均匀度试验方法
	GB/T 6508-2001
	2016-04-01

	53
	GB/T 6552-2015
	玻璃容器  抗机械冲击试验方法
	GB/T 6552-1986
	2016-04-01

	54
	GB 6952-2015
	卫生陶瓷
	GB 6952-2005
	2016-10-01

	55
	GB/T 7066-2015
	纺织品  色牢度试验  耐沸煮色牢度
	GB/T 7066-1997
	2016-04-01

	56
	GB/T 7274-2015
	电子管极间电容测试方法
	GB/T 7274-1987
	2016-05-01

	57
	GB/T 7344-2015
	交流伺服电动机通用技术条件
	GB/T 7344-1997
	2016-04-01

	58
	GB/T 7742.2-2015
	纺织品  织物胀破性能  第2部分：胀破强力和胀破扩张度的测定  气压法
	　
	2016-04-01

	59
	GB/T 7999-2015
	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
	GB/T 7999-2007
	2016-04-01

	60
	GB/T 8651-2015
	金属板材超声板波探伤方法
	GB/T 8651-2002
	2016-06-01

	61
	GB/T 8809-2015
	塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
	GB/T 8809-1988
	2016-04-01

	62
	GB/T 8890-2015
	热交换器用铜合金无缝管
	GB/T 8890-2007
	2016-04-01

	63
	GB/T 8960-2015
	涤纶牵伸丝
	GB/T 8960-2008
	2016-04-01

	64
	GB/T 9111-2015
	桑蚕干茧试验方法
	GB/T 9111-2006
	2016-04-01

	65
	GB/T 9364.1-2015
	小型熔断器  第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求
	GB 9364.1-1997
	2016-04-01

	66
	GB/T 9769-2015
	轮辋轮廓检测
	GB/T 9769-2005
	2016-08-01

	67
	GB/T 9779-2015
	复层建筑涂料
	GB/T 9779-2005
	2016-08-01

	68
	GB/T 9944-2015
	不锈钢丝绳
	GB/T 9944-2002
	2016-06-01

	69
	GB/T 10067.412-2015
	电热装置基本技术条件  第412部分：箱式淬火炉
	　
	2016-04-01

	70
	GB/T 10067.413-2015
	电热装置基本技术条件  第413部分：实验用电阻炉
	　
	2016-04-01

	71
	GB/T 10228-2015
	干式电力变压器技术参数和要求
	GB/T 10228-2008
	2016-04-01

	72
	GB/T 10238-2015
	油井水泥
	GB 10238-2005
	2016-08-01

	73
	GB/T 10297-2015
	非金属固体材料导热系数的测定  热线法
	GB/T 10297-1998
	2016-08-01

	74
	GB/T 10303-2015
	膨胀珍珠岩绝热制品
	GB/T 10303-2001
	2016-08-01

	75
	GB/T 10699-2015
	硅酸钙绝热制品
	GB/T 10699-1998
	2016-08-01

	76
	GB/T 10833-2015
	船用生活污水处理设备技术条件
	GB/T 10833-1989
	2015-12-01

	77
	GB/T 11413-2015
	皮鞋后跟结合力试验方法
	GB/T 11413-2005
	2016-04-01

	78
	GB/T 11604-2015
	高压电气设备无线电干扰测试方法
	GB/T 11604-1989
	2016-04-01

	79
	GB/T 11885-2015
	自动轨道衡
	GB/T 11885-1999
	2016-04-01

	80
	GB/T 11982.1-2015
	聚氯乙烯卷材地板  第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板
	GB/T 11982.1-2005
	2016-08-01

	81
	GB/T 11982.2-2015
	聚氯乙烯卷材地板  第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板
	GB/T 11982.2-1996
	2016-08-01

	82
	GB/T 12510-2015
	信息技术  维吾尔文通用键盘字母数字区布局
	GB/T 12510-1990
	2016-05-01

	83
	GB/T 12690.1-2015
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第1部分：碳、硫量的测定  高频-红外吸收法
	GB/T 12690.1-2002
	2016-04-01

	84
	GB/T 12690.2-2015
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定  重量法
	GB/T 12690.2-2002
	2016-04-01

	85
	GB/T 12690.3-2015
	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第3部分：稀土氧化物中水分量的测定  重量法
	GB/T 12690.3-2002
	2016-04-01

	86
	GB/T 12769-2015
	钛铜复合棒
	GB/T 12769-2003
	2016-04-01

	87
	GB/T 12939-2015
	工业车辆轮辋规格系列
	GB/T 12939-2002
	2016-04-01

	88
	GB/T 13202-2015
	摩托车轮辋系列
	GB/T 13202-2007
	2016-10-01

	89
	GB/T 13298-2015
	金属显微组织检验方法
	GB/T 13298-1991
	2016-06-01

	90
	GB/T 13528-2015
	纸和纸板  表面pH的测定
	GB/T 13528-1992
	2016-04-01

	91
	GB 13539.1-2015
	低压熔断器  第1部分：基本要求
	GB 13539.1-2008
	2016-10-01

	92
	GB/T 13539.2-2015
	低压熔断器  第2部分：专职人员使用的熔断器的补充要求（主要用于工业的熔断器）标准化熔断器系统示例A至K
	GB/T 13539.2-2008
	2016-04-01

	93
	GB/T 13667.1-2015
	钢制书架  第1部分：单、复柱书架
	GB/T 13667.1-2003
	2016-04-01

	94
	GB/T 13668-2015
	钢制书柜、资料柜通用技术条件
	GB/T 13668-2003
	2016-04-01

	95
	GB/T 13709-2015
	工业用X射线管空白详细规范
	GB/T 13709-1992,
GB/T 13710-1992
	2016-05-01

	96
	GB/T 13873-2015
	道路车辆  货运挂车试验方法
	GB/T 13873-2009
	2015-12-01

	97
	GB/T 14189-2015
	纤维级聚酯切片（PET）
	GB/T 14189-2008
	2016-04-01

	98
	GB/T 14255-2015
	家用缝纫机机头  噪声声功率级的测试方法
	GB/T 14255-1993
	2016-04-01

	99
	GB/T 14342-2015
	化学纤维  短纤维比电阻试验方法
	GB/T 14342-1993
	2016-04-01

	100
	GB/T 14346-2015
	化学纤维  长丝条干不匀率试验方法  电容法
	GB/T 14346-1993
	2016-04-01

	101
	GB/T 14370-2015
	预应力筋用锚具、夹具和连接器
	GB/T 14370-2007
	2016-08-01

	102
	GB/T 14460-2015
	涤纶低弹丝
	GB/T 14460-2008
	2016-04-01

	103
	GB/T 14555-2015
	船用导航雷达接口及安装要求
	GB/T 14555-1993,
GB/T 14556-1993
	2016-05-01

	104
	GB/T 14598.26-2015
	量度继电器和保护装置  第26部分：电磁兼容要求
	GB/T 14598.20-2007
	2016-04-01

	105
	GB/T 14768-2015
	地毯燃烧性能45°试验方法及评定
	GB/T 14768-1993
	2016-04-01

	106
	GB/T 14849.7-2015
	工业硅化学分析方法  第7部分：磷含量的测定  磷钼蓝分光光度法
	　
	2016-06-01

	107
	GB/T 14849.8-2015
	工业硅化学分析方法  第8部分：铜含量的测定  原子吸收光谱法
	　
	2016-08-01

	108
	GB/T 14849.9-2015
	工业硅化学分析方法  第9部分：钛含量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法
	　
	2016-06-01

	109
	GB/T 15552-2015
	丝织物试验方法和检验规则
	GB/T 15552-2007
	2016-04-01

	110
	GB/T 15676-2015
	稀土术语
	GB/T 15676-1995
	2016-04-01

	111
	GB/T 16545-2015
	金属和合金的腐蚀  腐蚀试样上腐蚀产物的清除
	GB/T 16545-1996
	2016-06-01

	112
	GB/T 16915.6-2015
	家用和类似用途固定式电气装置的开关  第2-5部分：住宅和楼宇电子系统（HBES）用开关及有关附件
	　
	2016-04-01

	113
	GB/T 17370-2015
	含湿建筑材料稳态传热率的测定
	GB/T 17370-1998
	2016-08-01

	114
	GB/T 17430-2015
	绝热材料最高使用温度的评估方法
	GB/T 17430-1998
	2016-08-01

	115
	GB/T 17625.8-2015
	电磁兼容  限值  每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值
	　
	2016-04-01

	116
	GB/T 17731-2015
	镁合金牺牲阳极
	GB/T 17731-2009
	2016-04-01

	117
	GB/T 17803-2015
	稀土产品牌号表示方法
	GB/T 17803-1999
	2016-04-01

	118
	GB/T 18091-2015
	玻璃幕墙光热性能
	GB/T 18091-2000
	2016-08-01

	119
	GB/T 18256-2015
	钢管无损检测  用于确认无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）水压密实性的自动超声检测方法
	GB/T 18256-2000
	2016-06-01

	120
	GB/T 18838.5-2015
	涂覆涂料前钢材表面处理  喷射清理用金属磨料的技术要求  第5部分：钢丝切丸
	　
	2015-12-01

	121
	GB/T 19515-2015
	道路车辆  可再利用率和可回收利用率  计算方法
	GB/T 19515-2004
	2015-12-01

	122
	GB/T 19944-2015
	热处理生产燃料消耗计算和测定方法
	GB/T 19944-2005
	2016-04-01

	123
	GB/T 20001.2-2015
	标准编写规则  第2部分：符号标准
	GB/T 20001.2-2001
	2016-01-01

	124
	GB/T 20001.3-2015
	标准编写规则  第3部分：分类标准
	GB/T 20001.3-2001
	2016-01-01

	125
	GB/T 20001.4-2015
	标准编写规则  第4部分：试验方法标准
	GB/T 20001.4-2001
	2016-01-01

	126
	GB/T 20002.4-2015
	标准中特定内容的起草  第4部分：标准中涉及安全的内容
	GB/T 20000.4-2003
	2016-01-01

	127
	GB/T 20169-2015
	离子型稀土矿混合稀土氧化物
	GB/T 20169-2006
	2016-04-01

	128
	GB/T 20254.1-2015
	引线框架用铜及铜合金带材  第1部分：平带
	GB/T 20254.1-2006
	2016-04-01

	129
	GB/T 20254.2-2015
	引线框架用铜及铜合金带材  第2部分：异型带
	GB/T 20254.2-2006
	2016-04-01

	130
	GB/T 20301-2015
	磁控管用无氧铜管
	GB/T 20301-2006
	2016-04-01

	131
	GB/T 21001.1-2015
	制冷陈列柜  第1部分：术语
	GB/T 21001.1-2007
	2016-04-01

	132
	GB/T 21001.2-2015
	制冷陈列柜  第2部分：分类、要求和试验条件
	GB/T 21001.2-2007
	2016-04-01

	133
	GB/T 21001.3-2015
	制冷陈列柜  第3部分：试验评定
	GB/T 21001.3-2010
	2016-04-01

	134
	GB/T 21284-2015
	鞋类  整鞋试验方法  保温性
	GB/T 21284-2007
	2016-04-01

	135
	GB/T 21299-2015
	玻璃容器  瓶罐公差
	GB/T 21299-2007
	2016-04-01

	136
	GB 21343-2015
	电石单位产品能源消耗限额
	GB 21343-2008
	2016-10-01

	137
	GB 21344-2015
	合成氨单位产品能源消耗限额
	GB 21344-2008
	2016-10-01

	138
	GB 21345-2015
	黄磷单位产品能源消耗限额
	GB 21345-2008
	2016-10-01

	139
	GB/T 21431-2015
	建筑物防雷装置检测技术规范
	GB/T 21431-2008
	2016-04-01

	140
	GB/T 21714.1-2015
	雷电防护  第1部分：总则
	GB/T 21714.1-2008
	2016-04-01

	141
	GB/T 21714.2-2015
	雷电防护  第2部分：风险管理
	GB/T 21714.2-2008
	2016-04-01

	142
	GB/T 21714.3-2015
	雷电防护  第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险
	GB/T 21714.3-2008
	2016-04-01

	143
	GB/T 21714.4-2015
	雷电防护  第4部分：建筑物内电气和电子系统
	GB/T 21714.4-2008
	2016-04-01

	144
	GB/T 24827-2015
	道路与街路照明灯具性能要求
	GB/T 24827-2009
	2016-04-01

	145
	GB/T 26831.6-2015
	社区能源计量抄收系统规范  第6部分：本地总线
	　
	2016-04-01

	146
	GB 27421-2015
	移动式实验室  生物安全要求
	　
	2015-12-15

	147
	GB/T 30839.2-2015
	工业电热装置能耗分等  第2部分：三相炼钢电弧炉
	　
	2016-04-01

	148
	GB/T 30839.21-2015
	工业电热装置能耗分等  第21部分：钢包精炼炉
	　
	2016-04-01

	149
	GB/T 30839.33-2015
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	162
	GB/T 31869-2015
	D9ing矩阵图码识别仪防伪技术条件
	　
	2016-01-01

	163
	GB/T 31871-2015
	基于ebXML的越库配送通知
	　
	2016-04-01

	164
	GB/T 31872-2015
	基于ebXML的收货通知
	　
	2016-04-01

	165
	GB/T 31873-2015
	基于ebXML的仓库装运通知
	　
	2016-04-01

	166
	GB/T 31874-2015
	基于ebXML的运输费用询价与报价
	　
	2016-04-01

	167
	GB/T 31875-2015
	基于ebXML的仓储库存状态通知
	　
	2016-04-01

	168
	GB/T 31876-2015
	基于ebXML的销售数据报告
	　
	2016-04-01

	169
	GB/T 31877-2015
	基于ebXML的整车/零担运输状态查询与答复
	　
	2016-04-01

	170
	GB/T 31878-2015
	基于ebXML的发货通知
	　
	2016-04-01

	171
	GB/T 31879-2015
	道路车辆  牵引座通用技术条件
	　
	2015-12-01

	172
	GB/T 31881-2015
	汽车非金属部件及材料紫外加速老化试验方法
	　
	2015-12-01

	173
	GB/T 31882-2015
	S型铺管作业线设备船上安装通用技术要求
	　
	2015-12-01
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	227
	GB/T 31933-2015
	模拟海洋环境钢筋耐蚀试验方法
	　
	2016-06-01

	228
	GB/T 31934-2015
	高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法
	　
	2016-06-01

	229
	GB/T 31935-2015
	金属和合金的腐蚀  低铬铁素体不锈钢晶间腐蚀试验方法
	　
	2016-06-01

	230
	GB/T 31936-2015
	焊接钢管轧辊
	　
	2016-06-01

	231
	GB/T 31937-2015
	煤浆输送用直缝埋弧焊钢管
	　
	2016-06-01
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